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Berichte Anwendungstechnik Nr. A 30-2 S

Entschichten einer Auffangwanne in einem

Tanklager

In einem Tanklager in Polen musste die bestehende Auffangwanne unter einem Tanklager
entschichtet werden. Gleichzeitig sollte der Untergrund (Beton- und Mauerwerk) fir eine
nachtragliche 6l- und feuchtigkeitsdichte Beschichtung vorbehandelt werden. Der
Untergrund wies nach der Bearbeitung Haftzugswerte von min. 1,5 N/mm2 auf.

Stand: 10/2005

PIOMAR, Polen

Bild rechts: Von den gemauerten Sockeln
wurde der alte Putz samt Be-
schichtung abgestrabhit.
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Technische Anderungen vorbehalten.
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